
Materii prime pentru PRELUCRARE PVC

         Denumire   materie prima    Nr. CAS   
     Aditivi        
     Absorber UV-P    2440-22-4   
     Agent de   expandare AC   123-77-3   
     Ajutor de   procesare Akdeniz PRO30, PRO45, PRO50, PRO60   amestec   
     Inalbitor   optic C.I. 378    40470-68-6   
     Lubrifiant   Acid stearic    57-11-4   
     Lubrifiant   Aklub K20    57-11-4   
     Lubrifiant   Aklub K22, K22P   9002-88-4   
     Lubrifiant   Aklub K25    8002-74-2   
     Lubrifiant   Aklub K30    71808-29-2   
     Lubrifiant   Aklub K60    68515-48-0   
     Lubrifiant   Ceara Polietilenica Pura - CPE-2 95-100   9002-88-4   
     Modificator   de soc DMA 600   amestec   
     Plastifiant   depresurizant ACVIS VD 010   amestec   
     Plastifiant   fara ftalati - Mesamoll   91082-17-6   
     Rasina   polietilenica clorurata   64754-90-1   
     Trioxid de   antimoniu    1309-64-4    
              
     Materiale de   umplutura       
     Kaolin   calcinat (HS-801A, HS-901A, Snowhite 80, Snowhite 90)   92704-41-1   
     Sulfat de   bariu precipitat sau micronizat   7727-43-7   
     Talc -   Silicat de Magneziu micronizat - TA1001, SK 97-15C, SK-9900   14807-96-6   
              
     Pigmenti   anorganici        
     Dioxid de   titan rutile - PRECHEZA/PRECOLOR - RG18P   13463-67-7   
     Dioxid de   titan Anatase AV-01SF   13463-67-7   
     Oxid negru de   fier 740   12227-89-3   
     Oxid maron de   fier 686   amestec   
     Oxid verde de   crom    1308-38-9   
     Oxid verde de   fier 5605   1309-37-1   
     Oxid   portocaliu de fier 960   1309-37-1   
     Oxizi rosu de   fier TP303, H110, H130   1309-37-1   
     Oxizi galbeni   de fier Y-710, G313, G920, G311   1309-37-1   
              
     Solventi   organici        
     Acetona    67-64-1   
     Acetat de   etil    141-78-6   
     Alcool   izopropilic (IPA)   67-63-0   
     DiBazic   esteri - amestec   amestec   
     DMSO -   dimetilsulfoxid   67-68-5   
     Metoxipropanol    107-98-2   
     Solvent TBA   (toluen +)   amestec   
     Solvent XBA   (xilen +)    amestec   
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Alti pigmenti        
     Pigmenti de   negru de fum   1333-86-4   
     Ultramarin   albastru 462   57455-37-5   
              
     Stabilizatori        
     Aksab CA-3,   CA-4 - stearati de calciu   1592-23-0   
     Akropan 1528   PX - pe baza de Ca/Zn pentru tevi   amestec   
     Akropan   2560_2 GX - pe baza de Ca/Zn pentru cabluri, incaltaminte   amestec   
     Akropan   2560_4 PX - pe baza de Ca/Zn pentru cabluri, incaltaminte   amestec   
     Akropan 5521   PX - pe baza de Ca/Zn pentru lambriuri   amestec   
     Akropan   7606_1 GX - pe baza de Ca/Zn pentru profile   amestec   
     Akropan 4524   PX - pe baza de Ca/Zn pentru transparente   amestec   
     Akstab Alpex   5-6 - stabilizator secundar, Ulei de soia epoxidat   8013-07-8   
              
              
     Orice alte produse similare   la cerere.       
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